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Zwei Holzstäbe mit Klebefilm auf dem Rand 
fixieren, so dass der Docht dazwischen liegt. 
Wachs schmelzen und in das Glas gießen.
 

Das Wachs trocknen lassen. Dann die Holzstä-
be entfernen.

Die obere Betonkante mit einem feuchten 
Wattestäbchen fest an das Glas andrücken. 

Das Dochtende mittig in den noch feuchten 
Beton eindrücken. Min. 2 Stunden trock-
nen lassen.
 

Beton ins Wasser geben (siehe Mischta-
belle auf dem Etikett) und gut verrühren. 

Ruhen lassen, bis der Beton sehr schnittfest 
ist (ca. 3-4 Minuten). 

Den Beton unregelmäßig einfüllen. 
 

Linien direkt aus der Flasche auftragen. Der 
Kleber trocknet transparent und mit klebri-
ger Oberfläche auf.

 ... und ruckartig abziehen.... fest andrücken ...  Folie – mit der Glanzseite nach oben – ...  

ca. 300 g 

Nach dem
Trocknen 

Für das Etikett 

Kerzenvarianten:
Projekt 1
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Den Beton unregelmäßig einfüllen. Beton ins Wasser geben (siehe Mischtabelle 
auf dem Etikett) ...

... und gut verrühren. Ruhen lassen, bis der Beton sehr schnittfest 
ist (ca. 3-4 Minuten). 

Das Wachs trocknen lassen. Dann die Holzstä-
be entfernen.

Den Becher aufschneiden und entfernen.
 
 

German Glitter dort einfügen, wo Löcher im 
Beton entstanden sind. 

 
 

Wachs schmelzen und in den Becher gießen. 
Mind. 2 St. trocknen lassen.

Zwei Holzstäbe mit Klebefilm auf dem Rand 
fixieren, so dass der Docht dazwischen liegt. 

Das Dochtende mittig in den noch feuchten 
Beton eindrücken. Min. 2 Stunden trocknen 
lassen.

Die obere Betonkante mit einem feuchten 
Wattestäbchen fest an das Glas andrücken. 

ca. 300 g 

ca. 300 g 

Projekt 2

Weihnachten  ist ...

 ... Lichterzeit


